
Verbindungsarten



Übersicht über die Schweißprozesse



Autogenschweißen



Lichtbogenschweißen



Schutzgasschweißung 
(MSG; MIG/MAG)



WIG - Scweißen
(Wolfram – Inertgasscweißen)



UP – Schweißen
(unter Pulver)



Wolfram-Plasmaschweißen (WP)



Elektronenstrahlschweißen (EB)



Laserstrahlschweißen (LA)



Gaspreßschweißen (GP)



Widerstandspunktschweißen (RP)



Rollennahtschweißen (FR)



Abbrennstumpfschweißen (RA)



Reibschweißen (FR)



Lichtbogenbolzenschweißen (B)



Legierungselemente

Die Auswirkung der typischen Legierungselemente auf die Schweißnaht



Temperaturfelder beim Schweißen
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